APPAREIL DE CONTROLE DE LA POUSSEE DE L’EAU
PAR PULVERISATION
SPRAY RATING TESTER

On utilise la méthode de pulvérisation pour déterminer la résistance a I'eau de la surface des
tissus qui ont été ou non traités de fagon a ne pas absorber I'eau.

L'eau distilé ou déionisée est pulvérisée a partir d'une certaine distance avec un angle de 45° sur
I'échantillon d'essai.

L'aspect de I'échantillon est comparé a I'échelle de la photographie présenté en option.
L'appareil est fourni avec les échelles d'évaluation en tant qu’ensemble complet.

It used to determine the surface dampening resistance of fabrics which are processed as
waterproof resistance or not.

Water is sprayed from an inlet of 150 mm high at an angle of 45° over the testing sample. The
appearance of the sample is compared with the optional photograph scale.

The device is offered with the evaluation scales as a complete set.

NORMES & STANDARDS
1ISO 4920, BS EN 24920, BS 3702, AATCC 22, M&S P23, NEXT 23
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